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Pietrarredo di Andrea Macchi
Via Ravenna,4 — 20020 — Canegrate (Ml)
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Regolamento 305/2011/CE
Norma UNI EN 1469:2015

Pietra naturale per il rivestimento di muri e facciate

Quarzite
Nome Valore
Densita apparente 2,710 Kg/m3
Porosita 0,4%
Assorbimento di acqua a pressione atmosferica Valore medio 0,33% del volume del campione
Min. 0,32 — max. 0.34 % del volume del campione
Resistenza alla flessione Valore medio 18,9MPa
Metodo di carico perpendicolare ai piani di anisotropia Min. 17,4MPa — max. 20.8
Resistenza alla flessione Valore medio 14,7MPa
Metodo di carico perpendicolare ai bordi dei piani di anisotropia Min. 13MPa — max. 16,1MPa
Esame petrografico Classificazione: Quarzo monzodiorite
Reazione al fuoco NPD
Resistenza al fissaggio NPD
Isolamento al suono diretto aerotrasportato NPD
Isolamento termico NPD

Peso confezione: 25 Kg.
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